Instrukcja pielegnacji desek kompozytowych z WPC

W ciagu pierwszych miesigcach eksploatacji desek kompozytowych nastepuje naturalna stabilizacja koloru. Proces
stabilizacji koloru jest absolutnie nieszkodliwy, nie jest wada produktu i nie wywiera wptywu na jakosc¢ i trwatos¢
produktu. W procesie naturalnej stabilizacji koloru pod wptywem stonca kolor deski kompozytowe;j staje si¢ nieco
jasniejszy, co nadaje jej naturalny charakterystyczny kolor.

W ciagu kilku pierwszych miesigcy uzytkowania tarasu warto co jaki$ czas zmienia¢ polozenie mebli lub innych
elementéw wyposazenia tarasu w celu zapobiegania nierownomiernej zmianie koloru i powstawaniu ciemniejszych
plam. Nie zaleca si¢ uzywa¢ dywandw oraz dywanikow, ktore moga narusza¢ wentylacje tarasu co bedzie skutkowaé
pojawieniem si¢ plesni.

Podobnie jak kazdy inny produkt stosowany na zewnatrz budynku, deska kompozytowa wymaga okresowego
czyszczenia. W celu zapewnienia dobrego wygladu desek kompozytowych nalezy regularnie zamiata¢, my¢ taras
ciepla woda z mydtem, zamiata¢ pod donicami i skrzynkami zeby nie dopusci¢ do zawilgocenia i zanieczyszczenia
ziemia. Po umyciu tarasu z delikatnym $rodkiem czyszczacym nalezy obficie sptuka¢ wodg. Po sptukaniu powierzchni
warto zebra¢ wode, aby zapobiec powstawaniu §ladéw podczas schniecia desek kompozytowych. Mimo tego, ze deski
kompozytowe sg odporne na wodg oraz gnicie, zawsze nalezy dbac o to, zeby byty suche.

* Plamy z tluszczu, jagdd, napojow itp — np. od masta, sosé6w - nalezy usuwac natychmiastowo przy uzyciu
odtluszczajacych srodkéw do mycia (np. pltyn do mycia naczyn), nie dopuszczajac do ich wyschnigcia. Nastepnie
nalezy obficie spluka¢ powierzchnie ciepta woda.

* Plamy z rdzy — skutecznie usuwajg si¢ przy uzyciu wody, mydta oraz gabki ( mozna stosowaé proszek do parania
bez wybielacza), po czym nalezy obficie sptukac podtoge ciepta woda. W celu zapobiegania powstawaniu rdzy nalezy
wylaczy¢ kontakt deski tarasowej z metalem (moga to by¢ np. n6zki meblowe, tawki metalowe, itp.) uzywajac
plastikowych zaslepek, matéw ochronnych, podktadek filcowych itp.

* Snieg — mozna zastosowaé do czyszczenia topate plastikowa, natomiast nalezy uzywac jej tak, aby nie zarysowaé
powierzchni deski kompozytowej. Nie wolno uzywac¢ ostrych narzgdzi, poniewaz mozna uszkodzi¢ nawierzchnie.

* Aby unikna¢ pojawienia si¢ plesni, zawsze nalezy utrzymywac podloge w czystosci: my¢ jg pod koniec sezonu
pytkowego, zapewnia¢ wentylacje wokot podtogi oraz unikaé bezposredniego odprowadzania wody na taras (na
przyktad z dachu budynku, itp).

* Zacieki po deszczu — nie s3 wadami produktu, a tylko nastepstwem kurzu na deskach oraz zanieczyszczonej wody
opadowe;j charakteryzujacej si¢ duzg zawartoscig gazow, pytow przemystowych, soli mineralnych itd. W celu
usuni¢cia plam/zaciekéw po deszczu nalezy najpierw odkurzy¢ taras, nastepnie rownomiernie przemy¢ taras ciepla
wodg z mydiem lub z delikatnym $rodkiem czyszczacym, obficie sptuka¢ woda ( w razie potrzeby sptukaé
dwukrotnie), zebra¢ wodg, aby zapobiec powstawaniu §ladéw podczas schnigcia desek kompozytowych.

Zaleca si¢ stosowac: przyjaznych dla srodowiska srodkow czyszczacych, ktore nie zawieraja szkodliwych substancji
chemicznych (tzw. bielu, amoniaku, zwigzkéw organicznych). Takie srodki skutecznie usuwajg plesn, plamy z
thuszczu i1 inne zabrudzenia.

Nie zaleca si¢ uzywac twardej wody, poniewaz zawiera ona rozpuszczone sole metali ziem alkalicznych. Moze to
spowodowac pojawienie si¢ bialego osadu na desce tarasowej. W takich sytuacjach sg stosowane instalacje oraz filtry
zmigkczajgce wodg.

Warunki transportu i przechowywania

1. Profile sg transportowane w dowolnym $rodku transportu zgodnie z zasadami przewozu towarow, ktore
obowiazujg w okre§lonym rodzaju transportu.

2. Deski kompozytowe powinny by¢ przechowywane w opakowaniach producenta na odleglosci co najmniej Im
od urzadzen grzewczych, a takze nalezy zapewni¢ ochrong przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych oraz deszczem.

3. Podczas przechowywania deski kompozytowe sg uktadane na powierzchni wzdhuz swojej catej dlugosci. Nie
wolno ich rzuca¢ oraz naraza¢ na uderzenia.

4. Niedozwolone jest transportowanie i przechowywanie desek kompozytowych wraz z produktami
chemicznymi.

5. Maksymalna wysokos$¢ palety z deskami kompozytowymi powinna wynosi¢ nie wigcej niz 1m.

Uwagal!!!
Deski z materialu kompozytowego nie nadaja si¢ do stosowania w nastepujacych warunkach:

1. Wilgotne i zamknigte przestrzenie, pomieszczenia bez dostgpu do promieni stonecznych oraz wiatru, a takze
uzycie dywanow i dywanikow na tarasie — w przeciwnym przypadku istnieje wiarygodno$¢ pojawienia si¢ plesni.
Zakazana jest takze eksploatacja wyrobow w stalym kontakcie z woda.

2. Miejsca narazone na czgste zmiany temperatury (bardzo wysokie lub bardzo niskie), np. sauna lub taznia parowa,
chtodnia magazynowa. W przeciwnym razie, podczas naglej i czgstej zmiany temperatury moga wystapic¢
odksztatcenia. Niedopuszczalne jest nagrzanie materiatu do temperatury powyzej 80°C.

Podczas eksploatacji deski tarasowej z WPC na otwartych obszarach, ktore sa narazone na dzialanie promieni

stonecznych dopuszczalne sa blaknigcia koloru desek kompozytowych. Zmiana koloru — jest to proces naturalny dla
kazdego rodzaju drewna.
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